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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


ПОДГОТОВКА ПОЛИМЕРА


ПОДГОТОВКА ФОРМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
САМОСВЕТЯЩЕГОСЯ ПОЛИМЕРА ACMELIGHT FORMING POLIMER


И ЗАЛИВКЕ ЕГО В ФОРМЫ


Процесс полимеризации происходит в течение 7-15 минут (в зависимости от 
размера заливаемой формы – мелкие быстрее, более крупные – дольше), 
поэтому необходимо заранее подготовить весь инструмент, приспособления 
и формы. То есть все подготовительные работы должны быть проведены до 
подготовки полимера.


Тщательно размешать полимер в пластиковой емкости для равномерного 
распределения всех составляющих состава. Ввести необходимое количество 
отвердителя в пропорции 100:2 (на 1 кг полимера – 20-25 мл отвердителя), 
хорошо размешать.


Для заливки полимера можно использовать любые формы, но лучше всего 
подойдут силиконовые формы. Благодаря отличной текучести светящегося 
полимера отливать можно сложные, мелкие детали и рельефы. Подготовить 
форму для отливки полимера – очистить, смазать небольшим слоем вазелина 
для облегчения изъятия из формы.
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ЗАЛИВКА ПОЛИМЕРА В ФОРМЫ


ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
САМОСВЕТЯЩЕГОСЯ ПОЛИМЕРА ACMELIGHT FORMING POLIMER


И ЗАЛИВКЕ ЕГО В ФОРМЫ


Быстро (в течение 7-15 минут) разлить готовый полимер в формы. Если 
затянуть процесс разливки, то начавшаяся полимеризация состава не даст 
возможность заполнить сложные и мелкие детали формы.


Оставить залитые полимером формы на 10-14 часов для полной 
полимеризации. По окончании вынуть готовые светящиеся изделия из 
формы. Изделия готовы.






